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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓ T - 
WYMAGANIA OGÓLNE  

 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych termomodernizacji budynku Publicznej 
Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Inowłodzu przy ul. Spalskiej 5.  
 

1.2. Istota specyfikacji technicznej i zakres jej z astosowania, 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagań technicznych, 
określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za 
roboty budowlane. 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem: 

1 przetargowym, określającym zakres czynności i robót umoŜliwiającym prawidłowe 
ustalenie ceny przy opracowaniu oferty, przez oferenta uczestniczącego w 
przetargu,  

2 umownym, stanowiącym załącznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, 
do umowy podpisanej przez zamawiającego i wykonawcę (oferenta, który wygrał 
przetarg),  

3 wykonawczym, obowiązującym z innymi dokumentami wykonawcę i nadzór 
zamawiającego przy wykonywaniu, kontroli i odbiorze robót.  

 

1.3  Podstawy formalne stosowania specyfikacji tech nicznej, 
     Stosowanie specyfikacji technicznych wynika, m. in., z przepisów zawartych w: 

1 Prawie zamówie ń publicznych  (jednolity tekst: Dz. U. nr 164 z 2006 r., poz. 
1163), stwierdzającej, Ŝe w odniesieniu do robót budowlanych przedmiot 
zamówienia określa się na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót,  

2 Rozporz ądzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-uŜytkowym (Dz.U. Nr 130, 
poz. 1389), ustalającym, Ŝe podstawą do sporządzenia kosztorysu 
inwestorskiego jest m. in. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,  

 

1.4  Zakres robót, 
 

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swoim zakresem wymagania 
wspólne dla wszystkich rodzajów robót budowlanych niezbędnych do wykonania 



zadania pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i 
Publicznego Gimnazjum w Inowłodzu przy ul. Spalskiej 5”.  

 

1.5  Określenia podstawowe, 
 

Określenia podstawowe uŜywane w niniejszym opracowaniu są podstawowymi 
pojęciami i terminami budowlanymi uŜywanymi powszechnie w języku technicznym, 
Prawie Budowlanym, Polskich Normach oraz publikacjach Ośrodka WdroŜeń 
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja” Sp. z o.o. „Specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, a w szczególności ilekroć jest 
mowa o: 

1.5.1. obiekcie budowlanym — nale Ŝy przez to rozumie ć 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlą stanowiącą całość) techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, 
d) obiekt małej architektury; 

1.5.2. budynku  — naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.5.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym  — naleŜy przez to rozumieć 
budynek wolno stojący albo budynek a zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub 
grupowej, słuŜący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie 
więcej niŜ dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 
uŜytkowego z powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni 
całkowitej budynku. 

1 .5.4.  budowli  — naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący 
budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, 
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, 
wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, 
wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość uŜytkową. 

1.5.5.  obiekcie małej architektury  — naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a 
w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury, 
b) posągi, wodotryski i lane obiekty architektury ogrodowej, 
c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 

piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 
1.5.6. tymczasowym obiekcie budowlanym  — naleŜy przez to rozumieć obiekt 

budowlany przeznaczony do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od 



jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 
rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: 
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, 
obiekty kontenerowe. 

1.5.7. budowie  — naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu, a takie odbudową, rozbudową, nadbudową obiektu 
budowlanego 

1.5.8. robotach budowlanych  — naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace 
polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 

1.5.9. remoncie  — naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu 
pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji. 

1.5.10. urządzeniach budowlanych  — naleŜy przez to rozumieć urządzenia 
techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość 
uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu 
ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.5.11. terenie budowy  — naleŜy przez to rozumieć przestrzeń w której prowadzone 
są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy. 

1.5.12. prawie do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane  — naleŜy 
przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania 
wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 

1.5.13. pozwoleniu na budow ę — naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 

1.5.14. dokumentacji budowy  — naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę 
wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokóły 
odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montaŜu — takŜe dziennik montaŜu. 

1.5.15. dokumentacji powykonawczej  — naleŜy przez to rozumieć dokumentację 
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.5.16. terenie zamkni ętym  — naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym 
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych. 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŜa, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego. 

1.5.17. aprobacie technicznej  — naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę 
techniczną wyrobu. stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 



budownictwie. 
1.5.18. właściwym organie  — naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru 

architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich właściwości. 

1.5.19. wyrobie budowlanym  — naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 
przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną część 
uŜytkową. 

1.5.20. organie samorz ądu zawodowego  — naleŜy przez to rozumieć organy 
określone w ustawie a dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 22001 -. Nr 5, 
poz. 42 a późn. zm.). 

1.5.21. obszarze oddziaływania obiektu  — naleŜy przez to rozumieć teren 
wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 
tego terenu. 

1.5.22. opłacie  — naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez 
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane 
przez właściwy organ. 

1.5.23. drodze tymczasowej (monta Ŝowej)  — naleŜy przez to rozumieć drogę 
specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących 
roboty budowlane na czas ich wykonywania przewidzianą do usunięcia po ich 
zakończeniu. 

1.5.24. dzienniku budowy  — naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez 
właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.5.25. kierowniku budowy  — osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 
upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 

1.5.26. rejestrze obmiarów  — naleŜy przez to rozumieć — akceptowaną przez 
Inspektora nadzoru ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami, słuŜącą do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robot w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.5.27. laboratorium  — naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane 
przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań 
prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 
rodzajów prowadzonych robot. 

1.5.28. materiałach  — naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne 
wytwarzano jak równieŜ róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania 
robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 



1.5.29. odpowiedniej zgodno ści  — naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych 
robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeŜeli granice tolerancji nie zostały 
określone — z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 

1.5.30. poleceniu Inspektora nadzoru  — naleŜy przez to rozumieć wszelkie 
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

1.5.31. projektancie  — naleŜy przez to rozumieć  uprawnioną osobę prawną lub 
fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 

1.5.32. rekultywacji  — naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu 
uporządkowane i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w 
czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.5.33. przedmiarze robót  — naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych 
do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z 
obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

1.5.34. części obiektu lub etapie wykonania  — naleŜy przez to rozumieć część 
obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-
uŜytkowych moŜliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.5.35. ustaleniach technicznych  — naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w 
normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych. 

 
1.6  Ogólne wymagania dotycz ące robót, 

 
1.6.1 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość 
  ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, niniejszą 

specyfikacją jak równieŜ poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, 
1.6.2 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznej. 

1.6.3 Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią podstawę do 
wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku rozbieŜności  w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności: 1. Projekt, 2 
Specyfikacja, 3 Inne dokumenty.  
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub uchybień w dokumentach 
kontraktowych a o ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić inspektora 
nadzoru. 

1.6.4 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z projektem 
i specyfikacją techniczną, 

1.6.5 W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i 
będą miały wpływ na niezadowalającą jakość elementu budynku, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy,    



1.6.6  Wykonawca musi zabezpieczyć teren budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i 
bezpieczeństwa zarówno dla pracowników jak i uŜytkowników przestrzeni 
publicznej. Zabezpieczone zostaną wszystkie wyjścia z budynku i terenu budowy 
jak równieŜ część chodnika od strony ulic ogólnodostępnych oraz teren przyległy 
do granicy od strony działki sąsiedniej.  

  Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i jest 
włączony w cenę umowną. 

1.6.7  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

1.6.8  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszystkie przepisy dotyczące ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym na skutek 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.6.9  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 

1.6.10 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych przepisów dotyczących BHP. 
1.6.11 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

1.6.12 Wykonawca będzie mógł korzystać ze źródeł poboru energii elektrycznej i wody 
zlokalizowanych na terenie inwestycji, 

1.6.13 Ekipy wykonawcy będą mogły przebywać na terenie posesji przez wszystkie 
robocze dni tygodnia w godzinach uzgodnionych z zarządcą budynku. 

1.6.14 Transport z wykorzystaniem podwórka będzie mógł się odbywać  w godzinach 
uzgodnionych z zarządcą obiektu. 

1.6.15 Na terenie nieruchomości uŜytkownik zapewni Wykonawcy miejsce na ustawienie 
zaplecza socjalnego budowy, biura kierownika budowy i składowania materiałów.      



 
1.7. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, 
 

1.7.1 Źródła uzyskania materiałów  
 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, 
Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania specyfikacji technicznej w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 
specyfikacjach technicznych. 

 
1.7.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 
organów władzy na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, 
włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą  raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 
selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 
pozyskiwania piasku i Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy 
zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru 
Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy 
poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 
 

1.7.3  Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
będą one i potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych a Inspektorem nadzoru lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 



1.7.4 Wariantowe zastosowanie materiałów. 
 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują 
moŜliwość zastosowania róŜnych materiałów do wykonywania poszczególnych 
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

1.8. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu, 
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który 
nie  spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
uŜywany do robot powinien być zgodny a ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji i 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien by uzgodniony i 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami  określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i 
wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami, ochroną środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidują moŜliwość 
wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji inspektora nie 
moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych 
i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie 
niebezpieczne powinny być specjalnie oznaczone. 

Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na 
budowie. Osoby obsługujące poszczególne maszyny lub urządzenia powinny 
odpowiednio wcześniej być przeszkolone.  

 
1.9. Ogólne wymagania dotycz ące transportu, 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 



Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
określonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji i wskazaniach 
inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń 
na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez 
inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

 
1.10. Ogólne wymagania dotycz ące wykonywania robót, 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót. zgodnie z umową oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz projektu 
organizacji robót i zaleceniami inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej 
lub przekazanych na piśmie przez inspektora nadzoru. 

 

1.11. Ogólne wymagania dotycz ące kontroli jako ści i obmiaru, 
 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją. 

 
1.12. Ogólne wymagania dotycz ące odbioru robót. 
 

1.12.1. Kontrola jako ści robót - zasady kontroli jako ści robót, badania i 
pomiary (sposób i cz ęstotliwo ść1.12.2. ), ocena wyników bada ń, 

 

1.12.2.1. Program zapewnienia jako ści, 
 

Do obowiązków wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienie jakości, w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną. 

Program ten powinien zawierać: 
- Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposoby prowadzenia 

poszczególnych prac 



- Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
- System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
- WyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (odpowiednie 

laboratorium), 
- Sposób oraz formę gromadzonych wyników badań i proponowany sposób 

przekazywania ich inspektorowi nadzoru 
- Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi. 
- Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 

załadunku materiałów spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 
- Sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość pobierania 

próbek, legalizacja i sprawdzenie urządzeń itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót. 

 

1.12.2.2. Zasady kontroli jako ści robót, 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli włączając w to 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów i robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z 
wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

 
1.12.2.3. Próbki, badania i pomiary 
 

Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe 
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane 
do badań. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm.  

Przed przystąpieniem do badań i pomiarów Wykonawca powiadomi inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu badania 
wynik zostanie pisemnie przedstawiony inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

 

1.12.2.4. Certyfikaty i deklaracje 
 

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia jedynie te wyroby i materiały, 
które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, Ŝe zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 



aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U. 99/98) 

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą, 
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi specyfikacji technicznej, 

- znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu 
MSWiA z 1998r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 
SST, kaŜda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały nie spełniaj ące tych wymaga ń będą odrzucone. 
 

1.12.2.5. Dokumenty budowy 
 

Dziennik budowy  jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
wykonawcę i zamawiającego w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. 

 KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 
faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 
przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie. 

Dokumenty laboratoryjne – dzienniki, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót 
i w związku z powyŜszym powinny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie inspektora 
nadzoru. 

Pozostałe dokumenty : 
- pozwolenie na budowę, 
- protokóły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
- protokóły odbioru robót, 
- protokóły z narad i ustaleń, 
- operaty geodezyjne, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy sporządzenie Planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia na podstawie wytycznych BIOZ zawartych w części opisowej 
dokumentacji technicznej, 

 

1.12.3. Obmiar robót - zasady obmiaru robót, jednos tka obmiarowa, 
  

Ogólne zasady obmiaru robot: 



Obmiar robot będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora nadzoru w zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 
na 3 dni przed tym terminem. 

Wydruki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 

kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 
 

Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów. 
Zasady określania ilości robot podane są w odpowiednich specyfikacjach 

technicznych, KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w 

dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 
będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

Wagi i zasady wdra Ŝania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 

odnośnym wymaganiom specyfikacji. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie, 
zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inspektora nadzoru. 

 

1.12.4. Odbiór robót - zasady odbioru robót, odbiór  robót zanikaj ących i 
ulegaj ących zakryciu, odbiór cz ęściowy, ko ńcowy i ostateczny, 

 

Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń specyfikacji technicznych roboty podlegają 
następującym odbiorom: 
 

a)  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi cząstkowemu, 
c)  odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 



Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

 

Odbiór cz ęściowy 
Odbiór cząstkowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w 
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie „Dokumenty do odbioru 
ostatecznego”. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, a zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w 



poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 
projektowej i specyfikacji z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowe) 
 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

1. dokumentacja powykonawcza tj. dokumentacja budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i 
ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginał). 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 

specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie ze specyfikacją techniczną i 
programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 
przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

Odbiór pogwarancyjny 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiór ostateczny robót”. 

 
 



 

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ROBOTY 
ZEWNĘTRZNE  

 



 

2.1. Opaska wokół budynku.  
 

2.1.1. Zakres robót, 
 
-   Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 5 cm  
-   Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej z zagęszczeniem ręcznym - 5cm. 
    

2.1.2. Wymagania dotycz ące poszczególnych materiałów, ich 
przechowywania i składowania, 

 

- Wszystkie materiały muszą posiadać odpowiednie aprobaty i atesty. 
- Kostki betonowe brukowe o wym. 20x10x6cm (spoiny wypełnione piaskiem) 
- Podsypka cementowo - piaskowa o grub. 5cm  
- Obramowanie opaski z obrzeŜy betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce 

piaskowej. Spoiny wypełnione piaskiem. 
 

2.1.3. Sprzęt – wymagania dotycz ące stosowanego sprz ętu, 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania zadania powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

- robót ziemnych – sprzęt do odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia 
mechaniczne, ładowarki itp.). 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, 
zgarniarki, równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.) 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, 
taśmociągi itp.) 

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.) 
 

2.1.4. Transport – wymagania dotycz ące transportu 
stosowanych materiałów i sposobu transportowania, 

 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być ściśle 
dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania 
i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych 
powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania  i wbudowania gruntu (materiału). 

- transportu mas ziemnych i materiałów do robót drogowych (samochody 
wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.) 

Inwestor udostępnia teren całej działki budowlanej wraz z dojazdem od strony 
drogi publicznej.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń 
na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez 
inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  



 

2.1.5. Wymagania dotycz ące wykonania robót,  
 

Ukształtowanie dróg jest podporządkowane architekturze budynku – 
rzędnej zera i projektowanej rzędnej terenu wokół budynku. 

Układanie kostki i posypki  - Piasek rozściełany jest na podbudowie  
i wyrównywany poprzez ściągnięcie łatą w celu uzyskania poŜądanych spadków. 
Warstwa podłoŜa po ściągnięciu łatą powinna mieć grubość 3-5 cm. Podsypki 
nigdy nie zagęszcza się przed ułoŜeniem kostki brukowej. Ta podstawowa zasada 
pozwala na wyrównanie róŜnic wysokości kostki, dopuszczalnych z przyczyn 
technologicznych i zawartych w aprobatach technicznych. UłoŜona na nie 
zagęszczonym podłoŜu kostka powinna wystawać ponad wymagany poziom 
nawierzchni o około 1-3 mm - róŜnica ta przewidziana jest na osiadanie podłoŜa 
podczas zagęszczania kostki. W szczególnych przypadkach (między innymi w celu 
uszczelnienia nawierzchni) do wykonania podsypki wykorzystuje się mieszankę 
cementowo-piaskową w stosunku 1:4. Przed rozpoczęciem tego etapu prac naleŜy 
sprawdzić, czy dostarczona przez producenta kostka jest zgodna ze złoŜonym 
zamówieniem oraz z danymi na dokumencie dostawy. NaleŜy takŜe sprawdzić, czy 
kostka nie wykazuje uszkodzeń mechanicznych, transportowych lub innych 
widocznych ubytków. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości naleŜy niezwłocznie 
skontaktować się z dostawcą, poniewaŜ po wbudowaniu kostki nie ma podstaw do 
jej reklamacji. PoniewaŜ warstwa podsypki nie moŜe być naruszona, układanie 
kostki naleŜy rozpocząć od krawędzi drogi lub placu kierując się do środka. Przy 
układaniu pierwszego rzędu kostki waŜne jest takie rozplanowanie jej układu, aby 
maksymalnie ograniczyć przycinanie kostek brukowych.  
Co pewien czas naleŜy dokonać kontroli prawidłowości uzyskiwanych krawędzi i 
spadków oraz prawidłowości układanego wzoru - szczególne znaczenie ma tu 
odpowiednie przygotowanie dokumentacji projektowej oraz szkic zaplanowanego 
wzoru. Rodzaj kostki i wzór układania oprócz walorów estetycznych ma równieŜ 
znaczenie dla pracy nawierzchni oraz dla poziomu hałasu, jaki emitują koła 
przejeŜdŜających pojazdów. WaŜnym zagadnieniem przy układaniu kostki jest 
zapewnienie odpowiedniej konstrukcji szczeliny pomiędzy kostkami brukowymi. 
Pełni ona podobną rolę jak spoina w sklepieniach: wiąŜe poszczególne kostki 
brukowe i wciąga je do współpracy przy przenoszeniu obciąŜenia. Szczeliny 
wypełnia się wysuszonym piaskiem frakcji 0-2mm. Przy układaniu kostki naleŜy 
pamiętać, aby mieszać kostki co najmniej z trzech pakietów transportowych. 
Kostkę najczęściej układa się ręcznie lub za pomocą specjalistycznych maszyn do 
jej układania. 

Zagęszczanie  - kostki brukowej powinno być przeprowadzone w stanie 
suchym, po wstępnym zasypaniu szczelin i przed rozpoczęciem uŜytkowania. 
Wykonuje się je za pomocą płyty wibracyjnej obłoŜonej okładziną PCV chroniącą 
kostkę przed uszkodzeniami. Po zagęszczeniu wskazane jest uzupełnienie 
materiału wypełniającego szczeliny. Następnie naleŜy usunąć nadmiar piasku. 

 

2.1.6.  Kontrola jako ści i odbiór robót 
 

Zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi we wstępie. 



Po wykonaniu kaŜdego z etapów robót naleŜy uzyskać akceptację inspektora 
nadzoru zarówno co do jakości wykonanych robót jak i zastosowanych materiałów.  

Sprawdzeniu podlega zgodność wykonywanych robót z dokumentacją 
projektową. Podstawą odbioru robót  zanikających lub podlegających zakryciu 
(podbudowa) jest pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru w dzienniku budowy o 
wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami sztuki budowlanej 
i instrukcją producenta – aprobatą techniczną. 

 
3. ROBOTY BUDOWLANE ZEWN ĘTRZNE 
 

3.1. Zakres robót  
- rynny półokrągłe o średnicy 125mm i rury spustowe o średnicy 100mm z 

blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm 
                -    obróbki blacharskie: parapety, pasy pod- i nadrynnowe z blachy 
                     powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze brązowym 
 
Obróbki blacharskie 
Blacha powlekana gr. 0,55 mm w arkuszach w kolorze brązowym. 
Wkręty stalowe ocynkowane z kapturkiem zabezpieczającym. 
 
System docieple ń ścian zewn ętrznych metod ą lekk ą mokr ą: 
 

 Do wykonywania ocieplenia ścian zewnętrznych budynku metoda „lekką” naleŜy 
stosować materiały spełniające wymagania określone poniŜej. 
KaŜda partia materiałów powinna być dostarczona na budowę z atestem wydanym 
przez uprawniona jednostkę. 
Ochrona budynku, barwne wykończenie ścian wewnętrznych i zewnętrznych 
elewacji oraz jako warstwa wykończeniowa w kompleksowym systemie 
dociepleniowym wybranego producenta.  
 

NAJWAśNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI  
- elastyczność  
- przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem prac tynkarskich, dobrze związane i suche 
  podłoŜe pokryć obficie płynem gruntującym.  
- trwałość  
- bardzo dobra przyczepność  
- odporność na spaliny i zanieczyszczenia alkaliczne 
- zmywalność  

 
Płyty styropianowe 

 Do wykonania warstwy izolacyjnej naleŜy stosować płyty styropianowe rodzaju 
      EPS 70 wg BN-91/6363-02 odpowiadające wymaganiom: 
- wymiary – nie większe niŜ 500 x 1000 mm ± 3 %, grubość zgodna z kosztorysem, 

ocieplenie ścian zewn.14 cm , cokół ocieplony styropianem gr. 10 cm do poziomu 
100 cm ppt 

- struktura styropianu – zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki, 



- powierzchnia płyt – szorstka, po krojeniu z boków, 
- krawędzie płyt – proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań, 
- wytrzymałość na rozerwanie siłą prostopadłą nie  mniej niŜ 80 kPa dla kaŜdej 

próbki. 
Pozostałe wymagania dla płyt styropianowych powinny być zgodne z BN- 
91/6363-02, PN-b-20130. 
Płyty styropianowe powinny być sezonowane przed uŜyciem przez okres co  
najmniej  dwóch miesięcy od wyprodukowania.  

 
Tkaniny zbroj ące 
 Tkanina z włókna szklanego powinna spełniać następujące wymagania: 

- wymiary oczek 3 – 5 mm w jednym kierunku i 4 – 7 mm w drugim kierunku, 
- siła zrywająca pasek tkaniny o szer. 5 cm wzdłuŜ  wątku i osnowy w stanie 

aklimatyzowanym – nie mniej niŜ 125 daN, 
- tkanina powinna być zaimpregnowana alkalidoodporną dyspersją tworzywa 

sztucznego, 
- pozostałe wymagania powinny być  zgodne z PN-92/P-85010. 

 
Kleje i masy klej ące 
 Do przyklejenia płyt styropianowych do podłoŜa oraz do przyklejenia tkaniny 
szklanej  lub polipropylenowej do płyt styropianowych zastosować zgodnie z 
zastosowaną technologią odpowiadające wymaganiom świadectw ITB i instrukcji 
producenta oraz zgodnie z przeznaczeniem udokumentowanym odpowiednim atestem.  
 MoŜliwe jest stosowanie róŜnych rodzajów klejów lub mas klejących 
przeznaczonych do tego celu i dopuszczonych do stosowania w budownictwie 
aprobatami technicznymi ITB.  
 
Łączniki do mocowania izolacji termicznej do podło Ŝa 
 Do mocowania izolacji termicznej do podłoŜa: 

- Łi-S/B wg świadectwa ITB Nr 916/92, 
- Łi-o 12/88 wg świadectwa ITB Nr 932/93, 
- Łi-o 10/99-144 świadectwa ITB Nr 955/93, 
- Łi-o 11-90 i Łi-o 11/140 wg świadectwa ITH Nr 956/93 

MoŜliwe jest stosowanie róŜnych typów łączników mechanicznych przeznaczonych do 
tego celu i dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB.  
 
Masy tynkarskie 
 Do wykonywania wyprawy elewacyjnej zastosować zgodnie z zastosowaną 
technologią odpowiadające wymaganiom świadectw ITB masy tynkarskie na bazie 
cementu. 
 MoŜliwe jest stosowanie róŜnych rodzajów mas tynkarskich przeznaczonych do 
tego celu i dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB. 
Masy tynkarskie i lejące przygotować i stosować ściśle wg wymagań producenta 
zwracając uwagę na terminy przydatności danych materiałów.  
Tynk cienkowarstwowy na bazie Ŝywicy syntetycznej w formie pasty, gotowy do uŜycia. 
KOLORYSTYKA / FAKTURY – cokół w kolorze brązowym, ściany w kolorze 
jasnobrązowym i piaskowym.  



 
Faktura – baranek, średnioziarnisty maks. wielkość ziarna kruszywa 2,0 mm  
Środek wiąŜący na bazie mieszaniny wodnych dyspersji Ŝywic syntetycznych, piasek 
marmurowy, wypełniacze, wysokowartościowe pigmenty.  
Przyczepność > 0,2 N/mm2  
Pełne związanie tynku 120 ok. 48 h  
 
Kątowniki aluminiowe 
 Kątowniki aluminiowe  o wymiarach 25 x 25 mm do wzmacniania naroŜy 
pionowych (zwłaszcza na najniŜszej kondygnacji) oraz naroŜy przy ościeŜach drzwi 
balkonowych i wejściowych do budynku powinny być wykonane z blachy perforowanej  
gr. 0,5 mm.  
 
3.2. Sprzęt 

 

- Wymagania ogólne co do sprzętu niezbędnego do wykonania kontraktu 
omówiono w wymaganiach ogólnych, 

- do większości robót naleŜy uŜywać sprzętu ręcznego (typu kielnia, paca, 
czerpaki do zapraw, młotek murarski, pion, poziomica, łata murarska, 
kątownik murarski, piła itp.) lub zmechanizowanego sprzętu ręcznego – 
elektronarzędzi (wiertarka, przecinarka do betonu, wkrętarka ręczna, 
zaginarka, noŜyce elektryczne itp.) oraz drobnego sprzętu budowlanego 
(taczki, pojemniki na wodę, rusztowania wewnętrzne), 

- Pozostały sprzęt zgodnie z projektem, 
 
 

System docieple ń – sprz ęt 
 

• Mieszadło elektryczne  
• Paca ze stali nierdzewnej  
• Paca PVC  
• Pędzel i wałek malarski 
Sposób uŜycia  
Przy renowacji, naleŜy usunąć wszystkie poluzowane, dające się łatwo usunąć 
fragmenty tynku lub resztki farby. Ewentualne ubytki i naprawy wykonać przy pomocy 
takiego samego materiału jak istniejący na elewacji.  
Zaleca się mieszanie zawartości kilku opakowań w większym pojemniku. Tynk nanosimy 
z wiader pacą z stali nierdzewnej.  Grubość nakładanej warstwy tynku powinna 
odpowiadać wielkości maksymalnego ziarna z zaprawy.  
Tynk powinien być zacieramy niezwłocznie po nałoŜeniu pacą z PVC.  
W zaleŜności od Ŝądanej faktury tynk zacierać ruchami kolistymi lub jednokierunkowymi. 
Przy pomocy tego rodzaju tynku moŜna wykonywać kolorowe wstawki i zdobienia. Na 
linii styku kolorów w celu ochrony tynku przykleja się taśmę malarską. Sąsiadujące ze 
sobą kolorowe powierzchnie wykonujemy w odstępie 24 godzin.  
 

3.3. Transport 
 

- wymagania ogólne dotyczące transportu niezbędnego do wykonania kontraktu 



omówiono w wymaganiach ogólnych, 
- wszystkie materiały muszą być transportowane w sposób nie mogący wpływać 

na pogorszenie ich wartości i cech fizycznych jak równieŜ zgodnie z zasadami 
zalecanymi przez producenta w sposób uniemoŜliwiający utratę gwarancji na 
dany materiał lub urządzenie ze względu na uszkodzenia podczas 
nieprawidłowo prowadzonego transportu – uwagi te dotyczą równieŜ transportu 
ręcznego, załadunku i rozładunku oraz dostarczenia danego materiału na 
miejsce jego wbudowania. 

 

3.4. Wykonanie robót 
 

Ogólne warunki wykonania robót opisano w wymaganiach ogólnych, niniejszego 
opracowania. 
Wszystkie roboty wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, Polskimi Normami 
i ogólnymi zasadami wiedzy budowlanej oraz niniejszej specyfikacji technicznej. 

 
 

Roboty monta Ŝowe 
 

-  Rynny i rury spustowe – warunki i sposoby montaŜu: 
a) przed rozpoczęciem montaŜu rynien konieczne jest wyłoŜenie blachą gzymsu 

pod rynnami. 
b) montaŜ w sposób umoŜliwiający wykonanie odpowiednich spadków 

podłuŜnych zapewniających prawidłowe odebranie wody z dachu, 
 

Tynk akrylowy - PODSTAWOWE ZASADY  
 
Ochrona budynku, barwne wykończenie ścian wewnętrznych i zewnętrznych 
elewacji oraz jako warstwa wykończeniowa w kompleksowym systemie 
ociepleniowym.  
Tynk cienkowarstwowy na bazie Ŝywicy syntetycznej w formie pasty, gotowy do 
uŜycia. KOLORYSTYKA / FAKTURY – zgodnie z projektem.  
Faktura – baranek - średnioziarnisty maks. wielkość ziarna kruszywa 2,0 mm  
Środek wiąŜący na bazie mieszaniny wodnych dyspersji Ŝywic syntetycznych, 
piasek marmurowy, wypełniacze, wysokowartościowe pigmenty.  
Przyczepność > 0,2 N/mm2  
Pełne związanie tynku 120 ok. 48 h  
 
PRODUKT - PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODŁOśA  
Tynk podkładowy musi być stabilny, nośny, suchy, jednorodny i wolny od 
zanieczyszczeń. Powierzchnia powinna być równa i gładka. W trakcie prowadzenia 
prac temperatura otoczenia i podłoŜa nie moŜe być niŜsza niŜ +5 °C ani wy Ŝsza od  
+25 °C. Nale Ŝy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i bardzo wysokiej 
wilgotności, chronić przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych.  
PoniewaŜ tynk wiąŜe poprzez odparowanie wody, czas wiązania w okresach duŜej 
wilgotności powietrza moŜe się wydłuŜyć. Narzędzia i naczynia naleŜy 
niezwłocznie  
po zakończeniu prac umyć wodą. Wszelkie zabrudzenia elementów budowlanych, 



ubrania roboczego naleŜy natychmiast czyścić uŜywając większej ilości czystej 
wody. Chronić oczy i skórę, w razie dostania się do oczu przemyć duŜą ilością 
czystej wody i skonsultować się z lekarzem.  
 

Kolejność wykonywania robót 
- prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaŜ 

rusztowań, zdjęcie  obróbek blacharskich), 
- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, 
- cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary, 
- przygotowanie masy klejącej, 
- przyklejenie płyt styropianowych, 
- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z  masy klejącej zbrojonej tkaniną 

szklana lub polipropylenową, 
- wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej, 
- wykonanie nowych obróbek blacharskich, 
- demontaŜ rusztowań i uporządkowanie  terenu wokół budynku. 
 

Prace przygotowawcze 
 NaleŜy sprawdzić czy materiały odpowiadają wymaganiom podanym w p. 
1 oraz zamontować rusztowania stojakowe lub wiszące, przy czym w przypadku 
rusztowań wiszących naleŜy przymocować osłony ze styropianu tak, aby przy 
zmianie ich połoŜenia nie uszkodzić przyklejonego styropianu i wykonanej 
wyprawy. 

 
Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian 

 Przed przystąpieniem do ocieplenia ściany naleŜy dokładnie sprawdzić jej 
powierzchnie, a w razie potrzeby naprawić i wyrównać ubytki, dokładnie oczyścić 
oraz wykonać próbne przyklejanie próbek styropianu.  

Powierzchnie ściany naleŜy oczyścić z kurzu, pyłu, cienkich powłok i wypraw 
(jeŜeli uległy w sposób widoczny łuszczeniu) i przykleić w róŜnych miejscach 8 – 
10 próbek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm. Do przyklejenia styropianu moŜna 
stosować kleje lub masy klejące wg p.1.3. 

Masę klejącą naleŜy nałoŜyć na całe powierzchnie próbek styropianowych 
warstwą o gr. ok. 10 mm, a następnie przyłoŜyć  i docisnąć  próbki  styropianowe 
do przygotowanych miejsc na powierzchni ściany.  

Po 4 dniach naleŜy wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonego 
styropianu. Wytrzymałość podłoŜa i przyczepność  kleju są wystarczające, jeŜeli 
styropian ulegnie rozerwaniu. JeŜeli próbki styropianu oderwą się od powierzchni 
ściany wraz z warstwą klejącą, oznacza to Ŝe podłoŜe nie zostało prawidłowo 
oczyszczone lub Ŝe wierzchnia warstwa nie ma wystarczającej wytrzymałości. 

W takim przypadku naleŜy dokładnie oczyścić powierzchnie ściany lub 
usunąć warstwę wierzchnią i wykonać ponownie próbę przyklejania styropianu.  

JeŜeli ponowna próba da wynik negatywny, naleŜy oprócz przyklejenia 
zastosować dodatkowo łączniki tworzywowe do mocowania styropianu w ilości 
nie mniejszej niŜ 2 na kaŜdą płytę. JeŜeli rozerwanie nastąpi na spoinie  klejonej 
to oznacza, Ŝe charakteryzuje się  on zbyt niską wytrzymałością  i takiego kleju 
nie wolno stosować.  



 
Przygotowanie powierzchni ścian betonowych lub murowanych 

otynkowanych pokrytych powłokami malarskimi lub wyprawą pocienioną z mas 
tynkarskich: 

JeŜeli powłoki malarskie lub wyprawy tynkarskie łuszczą się w sposób 
widoczny naleŜy usunąć za pomocą szczotek drucianych, piaskowania, 
strumieniem  wody pod ciśnieniem lub innymi sposobami. Po usunięciu powłoki 
lub wyprawy całą powierzchnię ściany naleŜy zmyć wodą. JeŜeli powłoki wyprawy 
pocieniane z mas tynkarskich nie wykazują Ŝadnych objawów łuszczenia lub 
innych uszkodzeń naleŜy sprawdzić przyczepność do podłoŜa przez wykonanie 
próby przyklejenia styropianu  zgodnie z ww. opisem.  

 JeŜeli próba przyklejenia styropianu wypadnie pozytywnie (tzn. przy 
odrywaniu rozerwie się styropian, a nie nastąpi oderwanie się styropianu od 
ściany wraz z masa klejącą), wówczas nie ma potrzeby usuwania powłoki lub 
wyprawy ze ściany. JeŜeli przy odrywaniu oderwie się całe próbki styropianu wraz 
z masą klejącą, naleŜy usunąć powłokę lub wyprawę ze ściany sposobami 
podanymi wyŜej.  

 JeŜeli powierzchnia ścian ma ubytki lub uskoki nie większe niŜ 10 mm 
naleŜy je wyrównać przez nałoŜenie zaprawy cementowej 1 : 3 z dodatkiem około 
4 % dyspersji polioctanowo-winylowej lub około 10 %  kleju lateksowego ekstra w 
stosunku do masy cementu. Uskoki większe niŜ 30 mm naleŜy wyrównać przez 
naklejenie grubszej warstwy styropianu o tak zmieniającej się grubości, aby 
nastąpiło wyrównanie płaszczyzny ściany. 

JeŜeli nie ma płyt styropianowych o niezbędnej grubości, naleŜy nakleić 
najpierw warstwę styropianu wyrównawczą o zmiennej grubości x dopiero po 3 – 
4 dniach przykleić  w tym miejscu właściwa warstwę styropianu.  

Tynk podkładowy musi być stabilny, nośny, suchy, jednorodny i wolny od 
zanieczyszczeń. Powierzchnia powinna być równa i gładka. W trakcie prowadzenia 
prac temperatura otoczenia i podłoŜa nie moŜe być niŜsza niŜ +5 °C ani wy Ŝsza od  

+25 °C. Nale Ŝy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i bardzo wysokiej 
wilgotności, chronić przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych.  

PoniewaŜ tynk wiąŜe poprzez odparowanie wody, czas wiązania w okresach 
duŜej wilgotności powietrza moŜe się wydłuŜyć. Narzędzia i naczynia naleŜy 
niezwłocznie po zakończeniu prac umyć wodą. Wszelkie zabrudzenia elementów 
budowlanych, ubrania roboczego naleŜy natychmiast czyścić uŜywając większej 
ilości czystej wody. Chronić oczy i skórę, w razie dostania się do oczu przemyć duŜą 
ilością czystej wody i skonsultować się z lekarzem.  

 
Sprawdzenie skuteczności mocowania mechanicznego 

 W przypadku mocowania mechanicznego układu ocieplającego do podłoŜa 
zaleca się kontrolne sprawdzenie na 4 – 6 próbkach siły wyrywającej łączniki z 
podłoŜa przygotowanego do  ocieplenia wg zasad określonych w świadectwach 
ITB dopuszczających dane łączniki do  stosowania w budownictwie.  

 
Przygotowanie  klejów i mas klejących 

 W metodzie „lekkiej” ocieplania ścian zewnętrznych budynków 
naleŜy stosować kleje i masy klejące wg p. 1.3. Masę klejącą na bazie kleju 



lateksowego ekstra, przeznaczoną do przyklejania styropianu do ocieplonych 
ścian oraz tkaniny do styropianu – przygotowuje się przez wymieszanie kleju 
lateksowego ekstra z cementem hutniczym 25 i piaskiem w odpowiedniej 
proporcji. 

 

Przyklejanie płyt styropianowych 
 Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian wg p. 2.3. niniejszego 

załącznika, zdjęciu obróbek blacharskich i rur spustowych (przy zewnętrznym 
odwodnieniu budynku) moŜna przystąpić do przyklejenia płyt styropianowych. 
przyklejanie płyt styropianowych naleŜy  rozpocząć od dołu ściany budynku i 
posuwać się do góry. Płyty styropianowe  moŜna przyklejać przy pogodzie 
bezdeszczowej gdy temperatura powietrza jest nie niŜsza od 5°C. Do przyklejenia 
płyt styropianowych moŜna stosować kleje i masy klejące wg p. 1.3 przygotowane 
zgodnie z p. 2.5. niniejszego opracowania. Masę klejącą naleŜy  nakładać na 
płycie styropianowej  na obrzeŜach, pasami o szer. 3 – 4 cm, a na pozostałej 
powierzchni plackami o śr. około 8 cm. Pasma naleŜy nadkładać  na obwodzie 
płyty w odległości ok. 3 cm od krawędzi. Na środkowej części płyty styropianowej 
naleŜy nałoŜyć 10 – 12 placków gdy płyta ma wymiar 500 x 1000 mm. Na  płytach  
o mniejszych wymiarach naleŜy nałoŜyć odpowiednio mniej placków. Po 
nałoŜeniu masy klejącej, płytę naleŜy bezpośrednio przyłoŜyć do ściany w 
przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą aŜ 
do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez 
przyłoŜenie łaty drewnianej.  

 JeŜeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, trzeba ją usunąć. 
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt styropianowych po raz drugi, 
ani uderzania lub poruszanie płyt. W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty 
styropianowej naleŜy ją oderwać i odcisnąć do  powierzchni ściany. Płyty naleŜy 
przyklejać w układzie poziomym dłuŜszych krawędzi z zachowaniem 
mijankowego układu spoin.  

  Płyty styropianowe naleŜy  układać na styk. Niedopuszczalne  są szczeliny 
większe niŜ 2 mm. Szczeliny większe niŜ 2 mm naleŜy wypełnić paskami 
styropianu. Niedopuszczalne jest występowanie nierówności na powierzchni 
styropianu większych niŜ 3 mm, dlatego  teŜ w celu wyrównania przyklejonych 
płyt naleŜy całą   powierzchnię przeszlifować packami o dł. około 40 cm, 
wyłoŜonymi  papierem ściernym. Nie dopuszcza się wypełniania szczelin między 
płytami styropianowymi oraz wyrównywania nierówności na powierzchni 
styropianu maską klejącą. ZuŜycie masy klejącej do przyklejania płyt 
styropianowych do podłoŜa z betonu, tynku tradycyjnego i mozaiki szklanej 
wynosi około 6 kg/m2, a do podłoŜa z fakturą grysowa około 8 kg/m2.  

 
Mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników mechanicznych 
 Dodatkowe mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników 
mechanicznych wg p. 1.4. zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich 
świadectwach ITB dopuszczających łączniki do stosowania w budownictwie. 
Zewnętrzne części  łączników (główki) powinny być przykryte tkaniną zbrojącą.  

 
Przyklejanie tkaniny zbrojącej 



  Tkanina zbrojąca do wzmacniania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu 
ścian zewnętrznych  budynków metodą „lekką” powinna odpowiadać 
wymaganiom określonym w p. 1.2. Przyklejanie tkaniny  zbrojącej na styropianie 
moŜna rozpocząć nie wcześniej niŜ ∅ 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu 
przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza ni niŜszej 5°C i nie 
wyŜszej niŜ 25 °C. Je Ŝeli jest zapowiadany spadek temperatury poniŜej 0°C w 
przeciągu 24 godzin to nie naleŜy przyklejać tkaniny zbrojącej nawet jeŜeli 
temperatura podczas pracy jest wyŜsza niŜ 5°C. Do przyklejenia tkaniny zbroj ącej 
naleŜy stosować kleje i masy  klejące wg p.1.3. Masę klejącą naleŜy nanosić na 
powierzchnie płyt styropianowych ciągłą warstwą o gr. ok. 3 mm rozpoczynając 
od górny ściany  pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałoŜeniu 
masy klejącej naleŜy natychmiast przyklejać tkaninę zbrojąca rozwijając 
stopniowo rolkę tkaniny w miarę przyklejania i wciskając ją w masę klejącą za 
pomocą packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna być  napięta  i całkowicie 
wciśnięta w maskę klejącą. Następnie na powierzchnie przyklejonej tkaniny 
naleŜy nanieść drugą warstwę klejącą o gr. ok. 1 mm w celu całkowitego 
przykrycia tkaniny. Przy nadkładaniu  tej warstwy naleŜy całą powierzchnię 
dokładnie wyrównać. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie 
powinna wynosić nie mniej niŜ 3 mm i nie więcej niŜ 6 mm. Naklejona tkanina nie 
powinna wykazywać sfałdowania, powinna być równomiernie napięta. Sąsiednie 
pasy tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niŜ 50  mm w pionie 
i poziomie.  
 Szerokość tkaniny powinna być tak dobrana aby było moŜliwe wyklejenie 
ościeŜy okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. NaroŜniki otworów 
okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejanie  bezpośrednio 
na styropianie kawałków tkaniny o wym. 20 x 35 cm . Tkanina przyklejona na 
jednej ścianie nie moŜe  być ucięta na krawędzi naroŜnika lecz naleŜy ją  
wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szer. ok. 15 cm. W taki sposób naleŜy 
równieŜ wywinąć  tkaninę na ościeŜa okienne i drzwiowe.  
 W celu zwiększenia odporności warstwy ocieplającej na uszkodzenia 
mechaniczne, na wszystkich naroŜnikach pionowych na parterze oraz na 
naroŜnikach ościeŜy drzwi wejściowych i drzwi balkonowych na wszystkich 
kondygnacjach, naleŜy przed przyklejeniem tkaniny wkleić perforowane kątowniki 
wzmacniające. 
 W części parterowej i części cokołowej ocieplanych ścian naleŜy 
zastosować dwie warstwy tkaniny, lub zamiast metody „Lekkiej” wykonać 
tradycyjne rozwiązanie ocieplenia tych części ścian. JeŜeli ściany budynku 
naraŜone są na uderzenia, to podwójna tkanina powinna być przyklejona na całej 
wysokości ścian parterowych, natomiast tkaniny do wysokości około 2 m od 
poziomu terenu. 
Dwie warstwy tkaniny naleŜy naklejać równieŜ na naroŜnikach ościeŜy drzwi 
wejściowych i balkonowych w przypadku braku kątowników wzmacniających. Na 
naroŜnikach tych naleŜy przykleić  do styropianu paski tkaniny o szer. 20 cm, a 
następnie przykleić tkaninę właściwą. Obie warstwy tkanin naleŜy naklejać na 
płytach styropianowych w sposób opisany wyŜej, przy czym drugą warstwę 
tkaniny moŜna przyklejać po stwardnieniu i przeschnięciu pierwszej warstwy 
masy klejącej. Łączna grubość warstwy masy klejącej z podwójną tkaniną 



powinna wynosić nie więcej niŜ 8 mm. 
 

Wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich 
 Wyprawy elewacyjne moŜna wykonywać nie wcześniej niŜ ∅ 3 dniach od 
naklejenia tkaniny szklanej lub polipropylenowej na styropianie. Wykonywanie 
wypraw elewacyjnych naleŜy prowadzić w temperaturach nie niŜszych niŜ 5°C i 
nie wyŜszych niŜ 25°C. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów 
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeŜeli jest zapowiadany spadek temperatury 
poniŜej 0°C w przeci ągu 24 godzin. Przed nałoŜeniem mas tynkarskich na 
warstwie zbrojącej z tkaniny polipropylenowej naleŜy usunąć wystające włókna 
na stykach połączeń pasów tkaniny przez ich odcięcie lub wytopienie np. za 
pomocą lut-lampy. Do wykonania wypraw elewacyjnych naleŜy stosować masy 
tynkarskie wg p. 1.5. niniejszego opracowania. Wykonywanie wypraw 
elewacyjnych naleŜy prowadzić zgodnie z odpowiednimi  świadectwami ITB.  

 
Sposoby docieplania ścian w miejscach szczególnych - ocieplanie ścian na 
naroŜnikach. 
 NaroŜniki budynku naleŜy okleić płytami  styropianowymi, zwracając 
uwagę na ścisłe przyleganie do siebie płyt styropianowych i właściwe przyklejenie 
ich przy krawędziach naroŜników. 
Do zabezpieczenia naroŜników wypukłych na parterze do wys. 2 m od poziomu 
terenu, naleŜy stosować kątowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Kątowniki  
naleŜy przyklejać masą klejącą do styropianu i dopiero wówczas naklejać tkaninę 
szklaną lub polipropylenową z wywinięciem jej co najmniej 15 cm na ścianę 
przyległa z kaŜdej strony naroŜnika.  

 

Ocieplanie ościeŜy okiennych i drzwiowych  
 Do ocieplania ościeŜy   okiennych naleŜy stosować płyty styropianowe o 
gr. nie  mniejszej niŜ 4 cm. Ćwierćwałki osłaniające styki ościeŜnic z ościeŜnicami 
naleŜy usunąć i całą powierzchnie ościeŜy dokładnie oczyścić z kurzu, łuszczącej 
się farby i innych zanieczyszczeń. 
Na powierzchni ościeŜy górnych i pionowych naleŜy najpierw przykleić pasy 
tkaniny zbrojącej o szerokości umoŜliwiającej wywiniecie ich na ocieplenie 
ościeŜa zgodnie z rysunkiem. 
Następnie na całej powierzchni ościeŜy górnych i pionowych naleŜy przykleić 
płyty styropianowe, które powinny być tak przycięte, aby przyklejone na 
płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie do płyt styropianowych  ociepających 
ościeŜa.  
JeŜeli ościeŜnice są mało widoczne spoza węgarków naleŜy przy ościeŜnicy 
ściąć ukośnie płyty styropianowe zgodnie z rysunkiem. Z kolei naleŜy wywinąć i 
nakleić na styropianie odcinek tkaniny przyklejonej na ościeŜu, a następnie 
nakleić przedłuŜenie tkaniny  z  powierzchni ściany. Na styku ocieplenia z 
ościeŜnicą naleŜy nałoŜyć kit elastyczny np. silikonowy. 
Ocieplenie ościeŜy poziomych dolnych najczęściej nie jest moŜliwe z powodu 
braku miejsca na przyklejenie styropianu. Dolne ościeŜe pozostawia się w  takim 
przypadku nieocieplone, ale naleŜy przykleić na nim tkaninę zbrojącą i wykonać 



podokienniki, które powinny wystawać poza lico ocieplonej ściany nie mniej niŜ 
4,0 cm.  
Na bokach podokienniki powinny być wywinięte na ościeŜa pionowe pod 
styropian, który w tym miejscu powinien być podcięty, a wyprawa wraz z tkanina 
zbrojąca powinna być połoŜona na blachę. Styki podokienników  z ościeŜnicą 
naleŜy uszczelnić kitem elastycznym np. silikonowym przez połoŜenie go na 
ościeŜnicy i dociśnięcie podokiennikiem w czasie jego przybijania.  
 
Ocieplanie ścianek attykowych 
 W przypadku ocieplania ścianki attykowej przed przyklejeniem płyt 
styropianowych naleŜy zdjąć obróbki blacharskie, osłaniające ściankę attyki, a 
powierzchnie pod  obróbkę oczyścić, wyrównać i osadzić klocki drewniane do 
mocowania nowej obróbki. Tkaninę zbrojącą naleŜy wyginać na całą górną 
powierzchnię ścianki i wtopić ja w nałoŜona tam masę klejową.  
Ocieplenie ścianek wokół otworów wentylacyjnych  stropodachu naleŜy wykonać 
w następujący sposób: 

- po przyklejeniu płyt styropianowych naleŜy w miejscach otworów wentylacyjnych 
wyciąć w styropianie otwory o średnicy 4  mm  większe od otworów w ścianie, 

- po przyklejeniu tkaniny zbrojącej naleŜy w miejscach otworów przeciąć ją 
promieniście od środka do obwodu i wywinąć ją do środka otworów wtapiając w 
nałoŜoną tam masę klejową na powierzchniach dolnych otworów wentylacyjnych 
naleŜy wyrobić spadek na zewnątrz budynku oraz nałoŜyć masę klejącą w taki 
sposób, aby uszczelniała ona styki styropianu ze  ścianką attykową.  
Otwory wentylacyjne stropodachu powinny być zabezpieczone przed moŜliwością  
przedostania się ptaków.  

 
Ocieplanie ścian przy cokole budynku 
 Warstwę ocieplającą z płyt styropianowych naleŜy zakończyć na poziomie 
co najmniej 20 cm poniŜej dolnej płaszczyzny stropu nad piwnicą. 
Styropian przyklejony na ścianie parterowej naleŜy  przedłuŜyć poza krawędź. 
Dolną krawędź płyt styropianowych naleŜy wzmocnić przez naklejenie kątownika 
wzmacniającego oraz tkaniny zbrojącej , którą naleŜy wywinąć na powierzchnię 
styropianu oraz około 10 cm na ścianę cokołową. NaleŜy wyrobić spadek od 
budynku a następnie przykleić płyty styropianowe na ścianie cokołowej.  
Przyklejając drugą warstwę tkaniny zbrojącej na ścianie parterowej  naleŜy ją 
przedłuŜyć na styropian przyklejony na cokole  oraz na nie ocieplona ścianę  
cokołu  około 10 cm poniŜej styropianu. Styropian  przyklejony na cokole naleŜy 
zabezpieczyć dodatkową drugą warstwą tkaniny i pogrubioną warstwą wyprawy 
(7 – 8 mm). JeŜeli ściana parteru jest w jednej płaszczyźnie z cokołem, dolne 
zakończenie ocieplenia wykonać około 20 cm poniŜej dolnej płaszczyzny stropu 
nad piwnicą mocując do ściany profil z blachy stalowej ocynkowanej, następnie 
przyklejając styropian i wykonując wyprawę tynkarską wzmocniona dwiema 
warstwami tkaniny zbrojącej.  

 
Wykonanie nowych obróbek blacharskich 
 Wykonując nowe obróbki blacharskie naleŜy je dostosować do grubości 
ocieplonych ścian. Obróbki te powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40 



mm i powinny być wykonane w taki sposób aby zabezpieczały elewację przed 
zaciekami wody deszczowej. 
Obróbki naleŜy mocować do kołków  drewnianych, osadzonych w trakcie 
przyklejania płyt styropianowych w dokładnie dopasowanych wycięciach w 
styropianie.  

 
Roboty porz ądkowe 

- Roboty porządkowe naleŜy prowadzić w miarę na bieŜąco – w sposób nie 
kolidujący z harmonogramem i kolejnością prac. 

- Odpady  powinny być składowane w wyznaczonych miejscach a następnie 
wywoŜone. Odpady z rozbiórki attyki – płyty azbestocementowe winny być 
wywiezione na specjalnie przeznaczone do tego celu miejsce. 

- Podczas prowadzenia prac porządkowych naleŜy zwrócić szczególną uwagę na 
elementy budynku mogące ulec uszkodzeniu ( osprzęt instalacyjny, urządzenia, 
wyposaŜenie pomieszczeń, zabudowy, stolarka i szyby itp.) 

 

3.5. Kontrola jako ści robót   
 

Odbiór robót-  roboty wykonywane przy zadaniu będą podlegały następującym 
odbiorom: 
1 . odbiór robót zanikających 
2.  odbiór częściowy  
3.  odbiór końcowy  
4.  odbiór ostateczny 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbiorów powinny być wpisy w 
dzienniku budowy wykonane przez inspektora nadzoru. 
 Roboty związane z ocieplaniem ścian metodą „lekką” powinny  być wykonane 
przez wyspecjalizowaną firmę  i odpowiednio przeszkolony zespół. Przy wykonaniu 
robót niezbędny jest  systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę  a 
takŜe nadzór inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robót naleŜy prowadzić 
dzienniki budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Częściowe odbiory robót polegające na  sprawdzeniu, czy poszczególne etapy 
robót zostały wykonane z wymaganiami świadectwa ITB i dokumentacji 
technicznej sporządzonej do konkretnego obiektu.  
Odbiorem technicznym częściowym naleŜy objąć następujące etapy robót; 

- przygotowanie powierzchni ścian (podłoŜa pod układ ociepleniowy), 
- przymocowanie do podłoŜa płyt styropianowych, 
- wykonanie warstwy ochronnej  na styropianie (podkładu pod fakturę elewacyjną, 
- wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej, 
- wykonanie nowych obróbek blacharskich. 

 
Ze sprawdzenia kaŜdego  z etapów ocieplenia naleŜy spisać protokół lub dokonać 
wpisu w dzienniku budowy.  
 

 



 

4.SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH -  PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną  dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez zamawiającego w 
dokumentach umownych. 
Warunki  płatności -  Podstawą płatności jest cena umowna ryczałtowa  zgodnie z 
zawarta umową. 
 

5.SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH  - PRZEPISY ZWIĄZANE - NORMY, 
INNE DOKUMENTY 

 
5.1 Przepisy ogólne, 

5.1.1. Prawo zamówie ń publicznych  (jednolity tekst: Dz. U. nr 164 z 
2006 r., poz. 1163), 

5.1.2. Obowi ązujące Polskie Normy 

5.1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowla ne wraz z 
późniejszymi zmianami.  

5.1.4. Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej  

5.1.5. Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

5.1.6. Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia. 

5.1.7. Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków bhp 
podczas wykonywania robót budowlanych 

 
5.2 Przepisy wybrane - wyszczególnione, 

 
5.2.1. USTAWY 

 
5.2.1.1. z 2006r. Prawo zamówień publicznych 

Dz. U. z 2006r. nr 164  – tekst jednolity 
5.2.1.2. z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane 
 Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 + zmiany 
 Dz. U. z 1996r. nr 100 poz. 465 



 Dz. U. z 1996r. nr 106 poz. 496 
 Dz. U. z 1996r. nr 146 poz. 680 
 Dz. U. z 1997r. nr 88 poz. 554 
 Dz. U. z 1997r. nr 111 poz. 726 
 Dz. U. z 1998r. nr 106 poz. 668 
 Dz. U. z 1999r. nr 41 poz. 412 
 Dz. U. z 1999r. nr 49 poz. 483 
 
 

5.2.2. ROZPORZĄDZENIA 
 
5.2.2.1. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004 w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
 
5.2.2.2. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony 

przeciwpoŜarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów 
• Dz. U. nr 92 poz. 460 +zmiany 
• Dz. U. nr 102 poz. 507 

 
5.2.2.3. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 04.03.1999r.  w sprawie 

wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych polskich norm i norm 
branŜowych 

• Dz. U. z 1999r. nr 22 poz. 209 
 
5.2.2.4. Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994r. w sprawie 

warunków i trybu postępowania przy rozbiórkach nie uŜytkowanych, 
zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych oraz udzielenia 
pozwoleń na zmianę sposobu uŜytkowania obiektów budowlanych lub ich 
części 

 - Dz. U. z 1995r. nr 10 poz. 47 
 
5.2.2.5. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higiena pracy 
• Dz. U. z 1997r. nr 129 poz. 844 

 
5.2.2.6. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
 -  Dz. U. z 1998r. nr 126 poz. 839 
 
5.2.2.7. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.02.1999r. w sprawie 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego 
• Dz. U. z 1999r. nr 26 poz. 239 

 
5.2.2.8. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych 



• Dz. U. z 1998r. nr 107 poz. 679 
 
5.2.2.9. Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 

• Dz. U. z 1995r. nr 25 poz. 139 
 
5.2.2.10. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia03.11.1998r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
 - Dz. U. z 1998r. nr 140 poz. 906 
 
5.2.2.11. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 01.03.1999r. w sprawie 

zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem 
ochrony przeciwpoŜarowej 

• Dz. U. z 1999r. nr 22 poz. 206 
 
5.2.2.12. Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14.11.1995r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe 
• Dz. U. z 1995r. nr 139 poz. 686 

 
5.2.2.13. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia 

obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branŜowych 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 

• Dz. U. z 199r. nr 37 poz. 64 
 
5.2.2.14. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia15.01.1999r. w sprawie 

określenia szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpoŜarowego 
zapotrzebowania wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, 
ekologicznego lub medycznego oraz warunków jakim powinny odpowiadać 
drogi poŜarowe 

• Dz. U. z 1999r. nr 7 poz. 64 
 
5.2.2.15 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i 
konserwacji sieci kanalizacyjnych 

• Dz. U. z 1993r. nr 96 poz. 437 
 

5.2.3 NORMY  
 
5.2.3.1. OGÓLNE ZASADY PROJEKTOWANIA 
 
PN – 91/B – 01010 Oznaczenia literowe w budownictwie. Zasady ogólne. Oznaczenia 

podstawowych materiałów 
PN - 70/B – 01025 Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno – budowlanych 
PN - 60/B – 01029  Projekty architektoniczno – budowlane. Wymiarowanie na rysunkach 
PN – 70/B – 01030 Prawo budowlane. Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych 



PN – 62/B – 01031 Plany zagospodarowania terenu (plany realizacyjne) Oznaczenia 
graficzne 

PN – 87/B - 01037  Projekty budowlane. Zasady rzutowania 
PN – 88/B – 01040 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne 
PN – 88/B – 01041 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i 

spręŜone 
PN – 64/B – 01042 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane 
PN – 64/B – 01043 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje stalowe. 
PN – 82/B – 02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości 
PN – 82/B – 02001 ObciąŜenia budowli . ObciąŜenia stałe 
PN – 82/B – 02003 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne technologiczne. Podstawowe 

obciąŜenia technologiczne i montaŜowe 
PN – 82/B - 02004 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia technologiczne. ObciąŜenia pojazdami. 
PN – 80/B – 02010 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenia śniegiem 
PN – 80/B – 02011 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenia wiatrem. 
PN – 87/B – 02013 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne środowiskowe. ObciąŜenie 

oblodzeniem 
PN – 87/B – 02014 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia gruntem 
PN – 86/B – 02015 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne środowiskowe. ObciąŜenie 

temperaturą 
PN – 91/B – 02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
PN – 93/B – 02023 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów – 

słownik 
PN – 87/B – 02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Dopuszczalne wartości dźwięku w pomieszczeniach 
PN – 87/B – 02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Indukcyjność akustyczna przegród w budynkach oraz 
izolacyjność akustyczna elementów budowlanych .Wymagania 

PN – 85/B – 02170 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoŜe na budynki 
PN – 88/B – 02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 
PN – 86/B – 02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne  

i zasady koordynacji modularnej 
PN – 69/B – 02360 Kubatura budynków. Zasady obliczania 
PN – 89/B – 02361 Pochylenia płaszczyzn połaci dachowych 
PN – 70/B – 02365 Powierzchnia budynków. Podział, określenia i zasady obmiaru 
PN – 71/b – 02380 Oświetlenie wnętrz światłem dziennym 
PN – 91/B – 02840 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Nazwy i określenia 
PN – 85/B – 02853 Ochrona przeciwpoŜarowa w budownictwie. Metoda badania 

dymoszczelności drzwi 
PN – 90/B – 03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne 
PN – 76/B – 03001 Konstrukcje i podłoŜa budowli. Ogólne zasady obliczeń 
PN – 87/B – 03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN – 88/B – 03004 Kominy murowane i Ŝelbetowe. Obliczenia statyczne   

i projektowanie 
PN – 81/B – 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 
PN – 81/B – 03150 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 



statyczne i projektowanie. Postanowienia ogólne. 
PN – 80/B – 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie – wraz ze 

zmianą PN-B-03200/A3:1995 
PN – 64/B -  03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN – 84/B – 03230 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych 

Ŝelbetowych. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN – 87/B – 03263 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone, wykonywane z 

kruszywowych betonów lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN – 84/B – 03264 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
PN – 89/B – 03340 Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN – B/97 – 06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe 
PN – 78/B – 06264 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Badania radiograficzne 
PN – 67/H – 84021 Stal dla budownictwa. Gatunki 
PN – ISO 9836:1997 Właściwości uŜytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie 

wskaźników powierzchniowych i kubaturowych 
 

5.2.3.2. PRACE ZIEMNE 
 

PN – 76/B – 03001 Konstrukcje i podłoŜa budowli. Ogólne zasady obliczeń 
PN – 74/B – 04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
PN – 88/B – 04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN – 68/B – 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze 
PN – 99/B – 10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
 

5.2.3.3.  FUNDAMNETY 
 

PN – 86/B – 02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów, 
PN – 76/B – 03001 Konstrukcje i podłoŜa budowli. Ogólne zasady obliczeń, 
PN – 81/B – 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 
 

5.2.3.4.  ŚCIANY 
 

5.2.3.4.1. ŚCIANY - KONSTRUKCJA 
 

PN – 82/B – 01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i Ŝelbetowe. Podstawowe zasady projektowania 

PN – 82/B – 01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i Ŝelbetowe. Zasady doboru 

PN – 87/B – 03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie- wraz ze 
zmianą PN-B-03002/A1: 1997 

PN – 64/B – 03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN – 84/B – 03230 Lekkie ściany osłonowe i pokrycia dachowe z płyt warstwowych 



PN – 89/B – 03340 Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 

PN – 67/B – 03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych 
PN – 83/B – 03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 

uŜyteczności publicznej. Wymagania 
PN – 73/B – 03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 
PN – 89/B – 10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 

Wymagania techniczne przy odbiorze 
PN – 88/B – 06250 Beton zwykły 
PN – 63/B – 06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
PN – 91/B – 06263 Beton lekki kruszywowy 
PN – 68/B – 10020 Roboty murowe z cegły. Wymaganie i badania przy odbiorze 
PN – 69/B – 10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano – Ŝelbetowe 

wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN – 68/B – 10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów  

z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania  
i badania przy odbiorze 

PN – 70/B – 10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego 
porowatego 

PN – 89/B – 10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 

PN – 96/B – 12055 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne, modularne 
PN – 96/B – 12057 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do ścian działowych 
PN – 90/B – 14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN – 60/B – 82251 Belki nadproŜowe Ŝelbetowe zwykłe i prefabrykowane L 
PN – 67/M – 80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
PN – 67/H – 84021 Stal dla budownictwa. Gatunki. 
 

5.2.3.4.2. ŚCIANY - WYKOŃCZENIE 
 

PN – 75/C – 04400 Pigmenty, pobieranie i oznaczanie próbek. 
PN – 70/B – 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN – 70/B – 10100 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze 
PN – 91/B – 10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
PN – 91/B – 10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw 

elewacyjnych. Wymagania i badania 
PN – 75/B – 10121 Okładziny z płytek ściennych, ceramicznych, szkliwionych 
PN – 72/B – 10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
PN – 69/B – 10280 Roboty malarskie i budowlane farbami wodnymi  

i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
PN – 69/B – 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na 

spoiwach bezwonnych 
PN – 79/B – 13054 Szkło budowlane. Szkło płaskie walcowane barwne, nieprzyjrzyste 
PN – 74/B – 13070 Szkło budowlane. Kształtki. Wspólne wymagania i badania 
PN – 74/B – 13074 Szkło budowlane. Luksfery 



PN – 74/B – 13078 Szkło budowlane. Pustaki szklane. Wymagania, badania i wytyczne 
stosowania 

PN – 96/B – 19401 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne 
PN – 96/B – 19402 Płyty gipsowe ścienne 
PN – 67/H – 92323 Stal walcowana. Bednarka. Wymiary  
PN – EN – 87/1991 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje,  

klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
 

5.2.3.5 DACHY 
 

PN – 88/B – 01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady określania 
uszkodzeń  powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i 
Ŝelbetowe. 

PN – 89/B – 02361 Pochylenia płaszczyzn połaci dachowych 
PN – 81/B – 03150/00  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych.  

Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogólne 
PN – 81/B – 03150/01 Konstrukcja z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. Materiały 
PN – 81/B – 03150/02 Konstrukcja z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. Konstrukcje 
PN – 81/B – 03150/03 Konstrukcja z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. Złącza 
PN – 80/B – 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie – wraz ze 

zmianą PN-B-03200/A3:1995 
PN – 84/B – 03230 Lekkie ściany osłonowe i pokrycia dachowe z płyt warstwowych 
PN – 90/B – 04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań 
PN – B/97 – 06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe 
PN – 80/B – 10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania  

i badania przy odbiorze 
PN – 61/B – 10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej 
PN – 69/B – 10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN – 63/B – 24626 Lepik smołowy stosowany na gorąco 
PN – 90/B – 27604 Papa smołowa na tekturze budowlanej 
PN – 91/B – 27618 Papa asfaltowa na osłonie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 

szklanej i welonu szklanego 
PN – 92/B – 27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 
PN – 67/H – 84021 Stal dla budownictwa. Gatunki 
PN – 71/H – 97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 

wytyczne 
PN – 67/H – 92323 Stal walcowana. Bednarka. Wymiary  
 

5.2.3.6 POSADZKI 
 
5.2.3.6.1   POSADZKI - WEWNĘTRZNE 
 
PN – 91/B – 10130 Prefabrykaty budowlane. Posadzkowe płyty lastrykowe 



PN – 62/B – 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze 

PN – 89/B - 12039 Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne kamionkowe 
PN – EN – 87/1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje,  

klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
 
5.2.3.6.2.   POSADZKI -  ZEWNĘTRZNE 
 
PN – 60/B – 11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa 
PN – 84/B – 12033 Płytki i kształtki kamionkowe mrozoodporne ciągnione. 
 

5.2.3.7.  DRZWI 
 
PN – 73/H – 04652 Ochrona przed korozją. Powłoki metalowe i konwersyjne. Podział i 

oznaczanie 
PN – 86/B – 06005 Złącza stolarskie i meblowe. Podział i rodzaje 
PN – 88/B – 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
PN – 97/B – 13083 Szkło budowlane bezpieczne 
PN – 96/B – 91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
PN – 89/B – 91003 Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 
PN – 82/B – 92010 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary 

modularne 
 
5.2.3.8.  OKNA 

 
PN – 88/B – 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
PN – 97/B – 13068 Szkło wodowskazowe refleksyjne 
PN – 97/B – 13079 Szkło budowlane. Szyby zespolone 
PN – 97/B – 13083 Szkło budowlane bezpieczne 
PN – 96/B – 91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
 

5.2.3.9.  Ochrona cieplna budynku 
 

PN-91/B-02020 - ochrona cieplna budynku, 
Dziennik Ustaw Nr 132 – wymagania izolacyjności cieplnej budynku 
 
 

 
 
 
 
 


